
GACO ROOF TEST KIT 

Cuando se usa el Gaco Roof es 

necesario realizar la prueba de 

adherencia utilizando el 

GacoRoof Adhesion Test Kit 

1. Limpia el área de prueba

2. Aplicas una capa de GacoRoof

3. Instala la tela de poliester sobre el coating

4. Aplicas GacoRoof sobre la tela poliéster 

dejando un tramo sin adherir para poder halar.

5. Dejarlo secar 24 horas 

6. Lo  halas en forma vertical hasta despegarlo 

completo

7. Deben quedar residuos de GacoRoof

adheridos al sustrato según muestra la foto 

esto significa que tiene una adherencia 

perfecta, si no se quedan residuos de 

GacoRoof en el sustrato significa que se 

debe hacer una prueba utilizando Primer 

E5320 y repetir los pasos.


